LUDWIGSBURG

QUALITATSSICHERUNG

= Dammstoffe

= Thermografie
= | uftdichtheit — Blower-Door-Test

Wurde bei der Sanierung eines
Altbaus alles richtig gemacht?
Entspricht ein Neubau allen
gesetzlichen und baulichen
Anforderungen? Wurde aus der
Vielfalt der zur Verflgung ste-
henden Dammstoffe die dko-
logisch und dkonomisch beste
Alternative gewahlt? Um dies
zu prifen, gibt es verschiedene
Verfahren und Informationen.
Mehr dazu erfahren Sie hier!




DAMMSTOFFE

Die Dammung der Gebaudehille (Wande, Dach, Keller) ist die wichtigste MaBnahme
zur Optimierung der Energieeffizienz sowie zur Steigerung des Wohnkomforts. Die Dam-
mung kann je nach Anforderung auBen oder innen auf dem Bauteil angebracht

werden. Auch zwischen Holz- und Metallbauteilen wird Dammmaterial eingebaut.

Auf dem Markt steht eine Vielzahl von verschiedensten Dammstoffen zur Verfigung.
Dammestoff ist jedoch nicht gleich Dammstoff. Bei den Eigenschaften bezlglich
Warmeleitung, Brandschutz und Feuchteschutz zeigen sich zum Teil erhebliche Unter-
schiede. Auch hinsichtlich des Preises, der Umweltvertraglichkeit sowie etwaige
gesundheitlicher Auswirkungen unterscheiden sie sich bedeutend.
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. umso dunner kann die Ddmmung aufge- W/ (mK) N
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Démmstoffe stehen in verschiedenen ) ) o )
o teil, wenn Dammstoffe moglichst viele und Polystyrol 0,032
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ralisch-synthetische Dammstoffe (z. B. fur Innenddmmung ,
Mineralfasern) und synthetische Ddmm-

. . . . . Zellulose 0,045
stoffe (z. B. Polystyrol oder Polyurethan- Fur den Einsatz von mineralischen Ddmm-
Hartschaum). Baubiologische Damm- stoffen sprechen die Unbrennbarkeit, die Schafwolle 0,040
stoffe sind entweder auf pflanzlicher Festigkeit der Oberflache und die Feuch- Polyurethan- Hartschaum 0,024
Basis hergestellt, wie Holzfasern, Hanf, teregulierung. Baubiologische Dammstoffe Holz 0.13
Kork oder Zellulose. Auch aus Seegras werden aus nachwachsenden Rohstoffen '
konnen Dammstoffe hergestellt werden. hergestellt. Sie sind damit gesundheitlich Porenziegel 0,16
Die Dammstoffe kdnnen auch tierischen unbedenklich, umweltfreundlich in der Porenziegel mit Perlitfillung 0,08
Ursprungs sein, wie z. B. Schafwolle. Herstellung und recycelbar. Ve AT T 0,008
Je nach Material sind die Dammstoffe
als steife oder halbsteife Platte, gerollt
oder als Vliesstoffe erhaltlich. Spezielle

z .. N Mineralwolle
Dé&mmstoffe werden als Schiattdamm- Polystyro n
stoffe nur lose aufgebracht, Einblas-
dammestoffe kdnnen mit einem Schlauch Kork, Zellulose “
in Hohlrdume eingebracht werden.

Wieder andere Dammstoffe werden direkt Holz _
vor Ort aufgeschaumt.
WIRKUNG UND NUTZEN

Ocm 50 cm 100 cm 50 c
Je nach Wahl des Dammstoffes kann die
Dammwirkung variieren. Je geringer die Baustoffdicken unterschiedlicher Materialien in cm bei gleichem U-Wert: 0,3 W/m?K.
Warmeleitfahigkeit A des Dammstoffs ist, Die Dammwirkung wird bestimmt durch die physikalischen Eigenschaften und die Material-

desto besser ddmmt das Bauteil und dicke des Baustoffs.



Alternativer Ddmmstoff Seegras Auswahl alternativer Ddmmstoffe
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WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN:

= Jeder Dammstoff hat besondere Eigenschaften. Letztendlich gibt es keine Patentl6sung, es muss von Fall zu Fall entschieden werden,
welche Dammstoffe fur die einzelnen MaBnahmen bei der energetischen Modernisierung des eigenen Hauses am geeignetsten erscheinen
und den individuellen Bedurfnissen gerecht werden.

= Warme- und Feuchteschutz stehen in einem engen Zusammenhang. Feuchte Dammstoffe weisen eine schlechtere Warmedédmmung auf,
da Wasser eine hohere Warmeleitfahigkeit als die Luft im Dammstoff besitzt. Um Feuchtebildung in den Dammstoffen zu vermeiden,
muss die Planung und Ausfiihrung einer DammaBnahme vom Fachexperten umgesetzt werden.

= Beim Einsatz von Démmstoffen ist eine genaue Auswahl entsprechend den brandschutztechnischen Bestimmungen zwingend notwendig.
Das Brandverhalten wird nicht nur vom Dammstoff selbst, sondern auch von evtl. Bindemitteln, Klebern, Flammschutzmitteln, Beschich-
tungen usw. und von der Einbauposition bzw. von der Einbindung in ein Gesamtbauteil positiv oder negativ beeinflusst.
Lassen Sie sich beraten!



THERMOGRAFIE

Das Thermografie-Messverfahren ist eine gute und schnelle Moglichkeit, um sich einen
Eindruck vom Dammzustand eines Gebadudes zu verschaffen. Anhand der Oberflachen-
temperatur kann ermittelt werden, wo warmetechnische UnregelmaBigkeiten an der
AuBenflache eines Gebaudes vorhanden sind. Durch die Temperaturverteilung lassen
sich Ruckschlisse auf die Eigenschaften der Bausubstanz und auf die Struktur im
Bauteilinneren ziehen.

WIE FUNKTIONIERT
THERMOGRAFIE?

Technisch/physikalisch gesehen ist das
Thermografie-Messverfahren die Sicht-
barmachung der von einem Objekt

(z. B. einer Fassade) abgestrahlten
thermischen Energie (W&rmestrahlung)
in die bekannten Infrarot-Bilder.

Die Intensitat der Strahlung ist abhangig
von der Oberflachentemperatur und der
Oberflachenbeschaffenheit eines Objekts.
Mit einer Kombination von AuBen- und In-
nenthermografie kénnen sowohl im Altbau

WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN:

als auch im Neubau fast alle Baumangel
erfasst werden, die von auBen aufgrund
fehlender thermischer Auffalligkeiten

nicht vollstandig erkannt werden kénnen.

Thermografieaufnahmen kénnen auch
zur Uberprifung von Sanierungsma-
nahmen, etwa bei der Fassadendam-
mung, dienen oder bei der Analyse von
Bauschaden eingesetzt werden. Erganzt
werden die Thermografieuntersuchungen
von einem kurzen Bericht, in dem auf
Schwachstellen aufmerksam gemacht
und entsprechende MaBnahmen empfohlen
werden.

= Bei einem Neubau sollte zur Qualitatssicherung neben der Thermografie auch immer
ein Blower-Door-Test durchgefuhrt werden. Durch die Kombination beider Messverfah-
ren lassen sich fast alle undichten Stellen ermitteln.

= AuBen- und Innenthermografie sind nur bei bestimmten Witterungsbedingungen und
AuBentemperaturen aussagekréftig. Im Vorfeld muss abgestimmt werden, was im

Gebaude zur Vorbereitung getan werden muss (z. B. Beheizung der Wohnrdume ohne
Nachtabsenkung, Raume sollten vor der Messung nicht geluftet werden).
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LUFTDICHTHEIT — BLOWER-DOOR-TEST

Um einen niedrigen Energiebedarf und ein behagliches Wohnklima zu erreichen, muss
ein Gebaude nicht nur gut gedammt, sondern auch mdoglichst luftdicht ausgefthrt sein.
Luftdichtheit verhindert, dass Uber Bauteilfugen Feuchtigkeit eintritt, Bauschdden und

Schimmel entstehen, und die Wirkung der Warmedammung verringert wird. Auch Hei-

zung und Luftung arbeiten besser und effizienter, wenn die Gebaudehdlle dicht ist.

\

Der Blower-Door-Messaufbau besteht aus einem Folienrahmen mit integriertem Ventilator.

Messfihler und Computer gehdéren zum Messaufbau. © Ludwigsburger Energ

URSACHE, WIRKUNG UND
MESSUNG VON LECKAGEN

Warme Raumluft stromt Gber ungewollte
Leckagen (undichte Stellen) in der Gebau-
dehulle nach auBen. Damit geht wertvolle
Warme verloren. Da warme Luft auBerdem
mehr Feuchtigkeit aufnimmt als kalte Luft,
kann in undichten und kalten Bauteilfu-
gen Feuchtigkeit (Kondensationsausfall)
auftreten. Durchfeuchtete Bauteile mit
geringerer Dammwirkung und Bauschéden
sind die Folgen. Eine auf der Raumseite
dicht verlegte Dampfbremse verhindert,
dass feuchte Luft in kalte Bauteilfugen und
in die Warmedammung eindringen kann.
Die Luftdichtheit eines Gebdudes wird Uber
die Luftwechselrate gemessen. Diese be-
schreibt, wie oft die Luft im Gebaudeinnern
pro Stunde ausgewechselt wird.

Die Energieeinsparverordnung EnEV 2014
schreibt bei Neubauten z. B. eine maxi-
male Luftwechselrate von 3,0/h bei einem
Druckunterschied von 50 Pascal vor. Bei
Gebauden mit Luftungsanlagen betragt der
Wert 1,5/h. Die angegebenen Werte gelten
fur Gebaude < 1500m3. Bei groBerem Luft-
volumen gelten hohere Werte.

ur LEA e.V.

Bei Modernisierungen von Altbauten sind
die gleichen Werte anzustreben. Bei unsa-
nierten Altbauten wird beim Luftdichttest
ein Luftwechsel von 4 bis 10/h gemessen.
Zum Vergleich: Bei zertifizierten Passi-
vhausern ist maximal ein Wert von 0,6/h
zugelassen. Luftundichtigkeiten in der
Gebé&udehulle kdnnen mit einem Differenz-
druckmessverfahren, dem sogenannten
Blower-Door-Test festgestellt werden. Die
Druckdifferenz dient dazu, Leckagen in der
Gebaudehtlle aufzusptren und die Luft-
wechselrate des Gebaudes zu bestimmen.

WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN:

Beim Holzbau wird eine Dampfbremse als Luftdicht-
ebene ver/egl‘. © Ludwigsburger Energieagentur LEA e.V.

NUTZEN

Durch die Luftdichtheit kann bei der
energetischen Modernisierung von
Bestandsgebauden und beim Neubau
eine hohe Qualitat der Bauausfuhrung
gewahrleistet werden. Schaden in der
Baukonstruktion und Zugluft in den
Innenrdumen werden vermieden. Bei der
Sanierung von Bestandsgebauden kann
dadurch sogar ein moderner Niedrig-
energiestandard oder sogar Passivhaus-
standard erreicht werden.

Leckagen treten vorwiegend bei Verbindungen, Anschlissen und StéBen unter-

schiedlicher Bauteile auf, z.B. bei Turen, Fensterleibungen, Anbauten und

Erkern.

Luftdichtheit darf nicht mit Dampfdiffusionsdichtheit verwechselt werden. So ist

ein Ublicher Innenputz beispielsweise luftdicht, aber offen fir Dampfdiffusion.

Die Ermittlung der Luftdichtigkeit durch das Blower-Door-Verfahren in Kombination mit

der Thermografie ist ein wichtiges Instrument zur Lokalisierung von Warmebricken
und Luftundichtigkeiten in der Gebaudehulle. Die Kosten daflir machen sich in jedem

Fall bezahlt.



Weiterfiihrende Informationen finden Sie direkt im
Wissenszentrum Energie oder auf unserer Internetseite
www.wissenszentrum-energie.de

Offnungszeiten

Dienstag, Mittwoch, Freitag 10 bis 19 Uhr
Donnerstag 10 bis 15 Uhr

Samstag 10 bis 15.30 Uhr

Montag und Sonntag geschlossen

Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Wissenszentrum Energie
WilhelmstraBe 9/1, 71638 Ludwigsburg
E-Mail: energie@ludwigshurg.de

Tel.: 07141/910-3191

Bauberatung Energie der Ludwigsburger
Energieagentur LEAe.V.:
Donnerstags 15-18 Uhr
Terminvereinbarung Tel.: 07141/910-2255
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